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چكيد ه 

كاشى هاى زراندود، گروهى از با ارزش ترين محصولات سفالگران ايرانى به شمار مى روند؛ اين گروه كاشى ها پس از تغييرات گونه گون در فن 
آورى، در دوره ى صفوى به صورت دو تكنيك كاملاً مشابه ظاهر شدند كه به خوبى در بقاع مذهبى اصفهان قابل رؤيت هستند. 

اين پژوهش به بررسى دقيق اين دو تكنيك موازى مى پردازد و مى كوشد نحوه ى ساخت اين كاشى ها را شناسايى كند. 
كليد واژگان: اصفهان، بقاع مذهبى، كاشى زراندود، لايه ى طلايى

 

بررسـى كاشى هـاى زراندود 
بقـاع مذهبى اصفهـان
 حسـام اصلانى ، مسـلم ميش مست نهى
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مقـدمه 
كيمياگري آرزويي ديرين است كه در گذشته انسانهاي زيادي را به 
خدمت گرفت تا مس را به طلا بدل كنند، ولي اين آرزو جامه ى عمل 
نپوشيد مگر نزد آنانكه «خاك را به نظر كيميا كنند»، و اين واقعيتي بود 
كه كاشي كاران به آن رسيدند و رنگ طلايي را از كوره هاي زرين فام 

بيرون آور دند. 
ـــي ها نيز بودند كه نـام و رنگ طـلا را بر  اما گروهي ديگـر از كاش
ــيدند كه به زراندود معروف شدند؛ و بدين سان لعاب و  دوش مي كش
ــتي دوستانه اي داشتند تا  طلا چندين قرن در گرانبهاترين نوع، همزيس
ــاتيد اين فن را همراه با آموخته هايشان در غبار  آن زمان كه تاريخ، اس
خويش گرفت و به فراموشي سپرد، ولي نمونه هاي دست رنج اين اساتيد 
همچنان زيبا و ظريف خودنمايي مي كنند. براي نمونه مي توان به كاشي 
هاي زراندود با نقش اژدها مكشوفه از تخت سليمان اشاره كرد. اما در 
ادوار بعدي از ظرافت و حجم نقوش كاسته شد و كاشي كاران فقط به 

اين موضوع بسنده كردند كه سطحي از لعاب را با طلا بپوشانند. 

تصوير 1: كاشـى زراندود با نقش اژدها، مكشوفه از تخت سـليمان، دوره ى ايلخانى 
«رنگ طلايي در روي سطوح كاشي هايي به رنگ عسلي قرار داشته 
و از بين رفته است. به عبارت ديگر سطوحي كه امروز به رنگ عسلي 
مشاهده مي شود در گذشته، در اغلب بناها طلايي رنگ بوده است. اثر 
ــي هنوز در مسجد شاه مشهد و مزار تايباد (زين  رنگ طلايي روي كاش

الدين ابوبكر تايبادي) وجود دارد» (دانشدوست، اثر، شماره ى 19).
سانسون كه در زمان شاه اسماعيل از اصفهان بازديد كرده در سفرنامهء 
ــي لاجوردي براق رنگ  ــد: «تمام نماي مسجد را با كاش خود مي نويس
آميزي كرده اند. بعضي قسمتهاي آن با شاخ و برگ ها و كنگره هاي نيم 
برجسته و طلايي رنگ تزئين شده است. پيشاني ايوان ها طلايي رنگ 
و لاجوردي مي باشد ... مثل همه ي ايوانهاي اطراف صحن مسجد با طلا 

رنگ آميزي شده است»(سانسون، سفرنامه، 1378). 
با توجه به اين مدارك و مستندات فراوان ديگر، حضور لايه اي طلايى 
رنگ در دوره اي متفاوت از دوران كاشي زرين فام به اثبات مي رسد. 
ولي امروز كشف و مشاهده ي اين بقايا به سختي صورت مي گيرد، زيرا 
عموماً تخريب شده اند. شايد از دلايل اصلي تخريب اين لايه نسبت به 
لايه هاي طلايي روي تزئينات نقاشي بتوان به حضور كاشي كاري ها 
در فضاي بيروني بناها اشاره كرد كه كاشي ها را به شدت تحت تأثير 
شرايط محيطي خصوصاً رطوبت و آب باران قرار مي دهد و باعث مي 
ــود تا لايه ى طلايي نسبت به لايه ى لعاب به شدت تخريب شده تا  ش

حدي كه در حال حاضر چيز زيادي از آنها باقي نمانده است. 
همچنين روش مرمت يا تعمير سنتي (تعويض قطعات فرسوده) باعث 
شده تا در برخي از بناها صورت ظاهري كاشي-كاري قديمي باقي مانده 
ــي كاري اصلي ديگر وجود نداشته باشد. (كاشي  باشد، ولي خود كاش
كاري داخل بقعه ى شهشهان و...) در بسياري از كتيبه هاي صفوي كه 
در سر در مساجد يا امام زاده ها وجود دارد، نام شاه صفوي باني بنا، يا شاه 
معاصر دوره ي ساخت بنا را در وسط كتيبه ى كاشي معرق مي بينيم كه 
با رنگ عسلي كار شده و از بقيه ي كتيبه متمايز است و احتمالاً روزي 

مزين به لايه ى طلايي بوده است. 
از بين بقاع مذهبي اصفهان كه در اين طرح مورد بررسي قرار گرفتند، 
فقط سه بقعه داراي كاشي كاري مزين به لايه ي طلايي بودند، كه از اين 

بين، يك بقعه يعني درب امام قبلاً شناسايي و بررسي شده بود. 
كاشـي هاي زراندود درب امـام 

ــي هاي شش ضلعي زراندود بقعه ى درب امام از نمونه هاي  كاش
ــي كاري محسوب  نفيس و منحصر به فرد اجراي اين تكنيك كاش
مي شوند. نقوش بسيار ظريفي كه روي اين كاشي ها مطلا شده اند، 
تحسين هر بيننده اي را برمي انگيزند. ج.وهاب نژاد با ارجاع به منابع 
ــيد كه اين نقوش توسط  مكتوب در پژوهش خود به اين نتيجه رس
ــده و سپس  ــي ش ــابلون و پودر طلا روي لايه ى قرمز رنگ، نقاش ش
دوباره در كوره تا دمايي حدود 600 درجه سانتي گراد حرارت ديده 
ــط پيوند به  ــه ى طلا و لعاب به كمك لايه چيني وس ــد تا بين لاي ان
ــن نظر مورد باز بيني قرار  ــقم اي وجود بيايد.  در ادامه، صحت و س

خواهد گرفت. 

تصوير 2: ازاره ى كاشى هاى زراندود بقعه ى درب امام
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    اما بخشي از كاشي هاي مطلا كه از ديد ج.وهاب نژاد پنهان مانده، 
حاشيه ي كاشي معرقي است كه اطراف كاشي هاي شش ضلعي قرار 
ــلي رنگ  ــي هايي با لعاب عس گرفته اند. در اين قطعات معرق از كاش
استفاده شده است كه در صورت دقت در برخي قسمتها مي توان بقاياي 
ــي هاي معرق عسلي رنگ)  ــي ها (كاش لايه ى طلايي را روي اين كاش
مشاهده كرد. همچنين ايوان نفيس اين بقعه نيز كه مزين به كاشي معرق 
بسيار ظريفي است، داراي كاشي هايي با رنگ عسلي است. بررسي اين 
كاشي ها نيز منجر به كشف بقاياي بسيار ريزي از لايه ي طلايي شد كه 
به دليل انعكاس نور از سطح لعاب قابل ديدن بود و طلايي بودن كاشي 
هاي عسلي رنگ در ايوان نيز محرز گرديد. شايان ذكر است كه لايه 
ي طلايي در قطعات معرق كل سطح يك قطعه ى عسلي رنگ را مي 

پوشانده است. 

تصوير3: قطعات معرق مزين به لايه ى طلا در حاشيه ى كاشى هاى زراندود شش 
ضلعى درب امام

 

تصوير4: كاشى شش ضلعى زراندود، درب امام 
كاشي هاي زراندود بقعه ى هارون ولايت 

ازاره ى اتاق مرقد امامزاده تا ارتفاع 1,5 متر با كاشي معرق پوشانده 
شده است. اين اتاق در جهت قبله داراي محرابي است مزين به اسماء الهي 
كه با كاشي معرق اجرا شده اند. رنگهاي غالب در اين كاشي كاري ها 
رنگهاي لاجوردي، عسلي و سفيد هستند (رنگ سفيد در محراب غالب 
است) كه لايه ى طلايي روي رنگهاي عسلي و در برخي قطعات سفيد، 

در محراب و ازاره و محراب اجرا شده است.

 

تصوير 5: ازاره ى كاشى هاى زراندود بقعه ى هارون ولايت 
كاشى هاى زراندود بقعه ى امام زاده اسـماعيل 

ــماعيل به ارتفاع يك متر با كاشي  ازاره هاي حرم امام زاده اس
ـــبز رنگ تزئين شده و از بالاى  ـــش ضلعي برجسـته و س هاي ش
ــا گچ بري هاي  ــقف گنبد ب ـــش ديوارها و س ازاره ها به بعد پوش
ــمت ترنج  وسـط به  ــته و طلاكاري هاي ظريفي كه در قس برجس

يك سـتاره ى دوازده پر، منتهي مي شود آراسته شده است. 
ــماعيل عبارت از  ــه ى امامزاده اس ـــي كاري ازاره ي بقع  كاش
ــرگ به صورت  ــش ضلعي با نقوش گل و ب ــي كاري هاي ش كاش
برجسته است. با توجه به شواهد، به نظر مي رسـد داراي لايه چيني 
قرمز رنگ بوده و شـايد نيز روي لايه چيني، لايه ي طلايي وجود 

داشـته است. 

ــش ضلعى امام  ــى ش تصوير 6: جزئيات بقاياى لايه چينى و لايه ى طلا روى كاش
زاده اسماعيل  
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تصوير 7: ازاره ى كاشى كارى شش ضلعى و حميل لاجوردى 
در هر جبهه تعدادي كاشي شش ضلعي مسطح با رنگ آبي فيروزه اي 
به چشم مي خورد كه روي آنها بقايايي از لايه ى نازك ماده ي آلي ديده 

مي شود و شايد بستري براي نشستن لايه ى طلايي بوده است. 
اما مهمترين بخش، حميل لاجوردي است كه اين كاشي كاري هاي 
شش ضلعي را در بر گرفته است. اين حميل لاجوردي كه عرضي معادل 
4 سانتي متر دارد، بقايايي از چندين لايه ي طلايي را روي خود نشان مي 
دهد كه اولين لايه مستقيماً روي سطح لعاب اجرا شده بود و بقيه ى لايه 
ها به عنوان مرمت يا تعمير قسمتهاي تخريب شده روي لايه هاي قديمي 

كار شـده بودند. 
بررسي فن شناسي كاشى هاى زراندود 

در اين قسمت ابتدا به منابع مكتوب تاريخي و جديد اشاره مي شود 
كه در مورد تكنيك هاي زراندود كردن يا استفاده از طلا روي كاشي يا 
ظروف لعاب دار سخن گفته اند و سپس با بررسي نتايج آزمايشگاهي به 
دست آمده، به نتيجه گيري در مورد تكنيك كار احتمالي مورد استفاده 

در كاشي هاي مورد بررسي پرداخته مي شود. 
«اين ظروف (ظروف مينايي) كه بيشتر داراي زمينه ى سفيد و آبي 
مي باشند، پس از اينكه با رنگهاي مختلفي روي آنها نقاشي مي نمودند 
دوباره به كوره مي برده اند. گاه براي اينكه به نقوش اين ظروف جلوه ي 
بيشتري دهند، آنها را زراندود ساخته اند. زيباترين نوع ظروف مينايي 
آنهايي است كه نقوش و شاخ و برگ و طرحهاي اسليمي بر روي آنها به 

طور برجسته نموده شده است و بعداً زراندود شده اند.» (فيروز،1354) 
«لوازمي كه توسط تكنيك لاجوردينه تزئين مي يافته پس از قالب 
ــفيد، لاجوردي و در مواردي نادر فيروزه اي، لعاب  ريزي با رنگهاي س
ــدن رنگهاي قرمز، سياه يا قهوه اي  ــده اند و پس از اضافه ش داده مي ش
ــرارت قرار مي گرفته اند.  ــراي بار دوم در معرض ح ــر روي لعاب، ب ب

همچنين در برخي موارد طلاكاري بر روي اين لوازم انجام مي گرفت.» 
(كاربوني،1381)

به نقل از ابوالقاسم عبداالله ابن محمد ابي طاهر: «اگر خواهند كه آلات 
شفاف و مصمت هر دو مطلا كنند، يك مثقال زر سرخ به بيست و چهار 
ورق بكوبند و در ميان كاغذي نهند به جص ماليده و بوشق محلول بر 
ــفانند و به پنبه هموار مي كنند و سرخ قمصري با  آلات به قلم مي چس

قدري آبگينه ى مسحوق آميخته تزويق كنند. 
 و لون سفيد، سفيد آب رصاص به آبگينه ى محلول و سياهي را مزرد 
به آبگينه آميخته، و زردي را توبال حديد محلول نقش كنند، و هر يك 
را در غلاف سفالين در تنور طلي نهند كه براي اين كار ساخته باشند، و به 

آتشي نرم از بام تا زوال مي پزند، و دم به دم به نمونه تجربه مي كنند. 
تمام آلات طلا از كتابه و غيره برين سياقت سازند، و اگر آلات هفت 
ــت، واالله اعلم بالصواب.»  ــان مندرس اس ــگ خواهند كه در اين زم رن
ــار،1367) پس از نمونه برداري، آزمايش ها در سه گروه مشاهدات  (افش
 SEM-EDX ميكروسكوپي (نوري و الكتروني)، تجزيه ى شيميايي و

براي نمونه هاي مختلف انجام شد، نتايج به شرح زير است: 
كاشي شش ضلعي سبز رنگ درب امام  

پس از تهيه ى مقطع عرضي دقيق و مناسب مشاهدات نشان دهنده ى 
سه لايه ى اصلي روي بدنه ى كاشي بود:  

1- لايه ى لعاب سبز رنگ با قطر تقريبي 80 ميكرومتر.
2- لايه ى قرمز رنگ لايه چيني با قطر تقريبي 8 ميكرومتر.

3- لايه ى طلايي رنگ كه ساختاري يك دست و ورقه مانند داشت، با 
قطر حدود 2 ميكرومتر.

 براي اتصال لايه ى طلا به لعاب دو راه حل وجود دارد: 
1- لايه چيني و استفاده از بست آلي (چسب ، روغن، صمغ و...) 

2- اتصال به وسيله ى پخت مجدد لعاب كه در بسياري از متون خصوصاً 
متن عرايس الجواهر (اثر ابواقاسم عبداالله كاشاني)، به آن اشاره شده است. 

براي پخت مجدد بايد دماي كوره حداقل بيش از 400 درجه باشد تا 
لعاب مجدداً نرم شود و با لايه ى طلا اتصال پيدا كند. بنابراين اگر لعابي 
دچار باز پخت شده باشد، نبايد اثري از ماده ي آلي در آن باقي مانده باشد 
و اين تفاوت مرزي براي شناخت تكنيك ساخت لعابهاي مذكور بود 
كه از آزمايش شيميايي سوختن تر (اسيد سولفوريك غليظ و حرارت) 

براي اين منظور استفاده شد. 
جواب آزمايش سوختن تر براي كاشي هاي شش ضلعي مثبت بود و 
حضور مقدار قابل توجهي ماده ي آلي باقي مانده در آن به اثبات رسيد. بنا 
بر اين مسئله باز پخت اين كاشي ها كه قبلاً در تحقيق قبلي به آن اشاره 

شده بود منتفي است. 
نتايج آزمايشهاي SEM هم، نشان دهنده ي ساختاري ورقه اي از طلا 
ــطح (سطحي پيوسته) است. بنابراين استفاده از پودر طلا (آب  روي س
طلا) براي ساخت اين قطعات نفي مي شود. تكنيك اجرا در اين كاشي 
ها با توجه به نقوش ظريف و يكسان در كاشي ها به اين صورت است 
كه احتمالاً توسط شابلون لايه چيني بسيار ظريفي از گل سرخ و بستي 
آلي روي بدنه ى كاشي اجرا شده، سپس روي آن ورقه ي طلا چسبانده 

مي شده است. 
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احتمالاً اين تكنيك شباهت زيادى به لايه چيني و طلا چسباني در 
تزيينات نقاشي عهد صفوي داشته است. 

نتايج SEM-EDX نشان دهنده ي تركيب لعابي سربي با دماي ذوب 
پايين (به دليل حضور نزديك به 50 درصد وزني سرب) و عامل رنگ 
ــاز مس براي رنگ سبز است. مقدار بسيار زياد سرب و مقدار قابل  س
ــاز در كنار 1درصد تا 2درصد آهن، پديد  توجه مس به عنوان رنگ س

آورنده ى رنگ سبز عميق و شفافي در لعاب مذكور است. 

تصوير 8: تصوير ميكروسكوپى لعاب سبز زراندود درب امام            

 تصوير 9: تصوير SEM لعاب سبز زراندود درب امام  
لعاب لاجـوردي امام زاده اسـماعيل 

حميل لاجوردي امامزاده اسماعيل داراي چندين لايه ي طلايي روي 
يكديگر بود. لايه هاي بالايي روي بستري از گچ اجرا شده بودند، ولي لايه 
ى اصلي كه مورد بررسي ما قرار گرفت، همانند لايه چيني در كاشي درب 
امام روي بستري از لايه-چيني قرمز اجرا شده بود. تصاوير ميكروسكوپ 
ــور ماده ي آلي  ــوري به خوبي گوياي اين حقيقت بودند و تأييد حض ن
ــط سوختن تر تأكيدي بر نتايج فوق بود، با اين تفاوت كه سطح  توس
آن در برخي قسمتها حالتي مانند پودر طلا داشت، ولي در برخي جاها 
همچون ورقه ى طلا به نظر مي رسيد. قطر لايه ى لعاب لاجوردي 65 
ميكرومتر، قطر لايه چيني قرمز رنگ 9 ميكرومتر و قطر لايه ى طلا، 

2 تا 3 ميكرومتر است. 

تصوير 10: تصوير SEM از لعاب لاجوردي زراندود               

تصوير 11: تصوير ميكروسكوپي نوري از لعاب لاجوردي زراندود 
كاشي هاي شـش ضلعي امامزاده اسـماعيل  

كاشي هاي شش ضلعي با طول ضلع حدود 7 سانتي متر با نقوش 
گل و برگ برجسته كه با توجه به توصيف ل.هنرفر در زمان بازديد 
ــي) طلايي رنگ بوده اند. در بررسي ها و  ــان (دهه ى 40 شمس ايش
مشاهدات انجام شده، بقاياي لايه چيني قرمز رنگ در قسمتهاي فرو 
ــد. به نظر مي رسد قسمتهاي  ــي ها ديده ش رفته و لبه ي اتصال كاش
ــي كارى ها با طلا و با روش لايه چيني با گل  فرورفته در اين كاش
سرخ تزئين شده بودند، كه متأسفانه بقاياي بسيار كمي از آنها باقي 

مانده است. 
امامزاده هـارون ولايت 

1- لعاب عسلى: 
بيشترين ميزان باقي مانده از لايه ى طلايي، روي كاشي هاي عسلي 
ــده ى هارون ولايت مشاهده شد؛  رنگ، در ازاره ى معرق كاري ش
سطح تمام قطعات معرق عسلي رنگ در ازاره ي اتاق مرقد امامزاده 
با لايه اي طلايي پوشانده شده بود كه نزديك به 70درصدآنها باقي 
ــت. در قسمت هايي از ازاره وخصوصاً محراب قطعاتي از  مانده اس
ــفيد رنگ نيز با لايه ي طلا پوشانده شده بود.  ــي هاي معرق س كاش
SEM- ــلي رنگ داراي قطر 85 ميكرومتر بوده و نتايج لعاب عس

EDX نشان دهنده ي تركيبي معادل 45 درصد سيليس، 22 درصد 
ــاز بود. در اين نمونه  ــرب و 5 درصد آهن به عنوان عامل رنگ س س
همانند نمونه ى معرق حاشيه ى كاشي هاي شش ضلعي درب امام، 
بين لايه ى لعاب و لايه ى طلا حد واسطي (لايه چيني) وجود نداشت. 
ــن مقادير 1,5 تا 3  ــان نبود و بي ــر لايه ى طلا در اين نمونه يكس قط
ــتفاده ي  ــان دهنده ى اس ميكرومتر تغيير مي كرد. اين موضوع نش
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احتمالي از پودر طلا را مطرح مي كند. آزمايش سوختن تر براي اين 
كاشي ها منفي بود كه نشان دهنده عدم حضور ماده ي آلي در ساختار بين 

لعاب و لايه ى طلايي است و تأييدي بر نتايج قبلي به شمار مي رود. 

تصوير 12: تصوير  SEMاز لعاب عسلي زراندود هارون ولايت

تصوير 13: تصوير ميكروسكوپ نوري از لعاب عسلي مطلا، هارون ولايت
 ـفيد:  2- لعاب س

برخي قطعات كاشي معرق در محراب و ازاره ى كاشي كاري در بقعه 
ى هارون ولايت نيز مزين به لايه ى طلايي مي باشد. قطر لايه ى لعاب در 
اين كاشي ها 65 ميكرومتر و قطر لايه چيني 6 ميكرومتر و قطر لايه ى 
طلا 2 ميكرومتر است. آزمايش سوختن تر در اين نمونه ها داراي جواب 

مثبت بود و حضور مواد آلي در آنها به اثبات رسيد. 

تصوير 14: تصوير  SEMاز لعاب سفيد زراندود، هارون ولايت    

 تصوير 15: از لعاب سفيد زراندود در ميكروسكوپ نوري ، هارون ولايت  

نتيجه گيري 
پس از دوره ي ايلخانان هم زمان با حضور تكنيك زرين فام، تكنيك 
ديگري براي ايجاد رنگ طلايي حضور داشته و مورد استفاده قرار مي 
ــه ى عالي آن در تخت  ــدود معروف بوده و نمون ــه كه به نام زران گرفت
سليمان مشاهده مي شود. اين تكنيك كاشي سازي تا دوره ى صفوي 
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كه مصادف با اجراي گنبد كوچك بقعه ى درب امام، ساخت بقعه ى 
هارون ولايت، و بازسازي بقعه و اجراى تزئينات در امامزاده اسماعيل 

است، ادامه مي يابد. 
ــي در هر دو شكل همراه با لايه  ــتفاده از طلا روي كاش تكنيك اس
چيني يا بدون آن و همراه يا بدون استفاده از پخت مجدد اجرا مي شده 
است. هر دو روش به نحو بارز در بقاع مذهبي اصفهان دوره ي صفوي 

ديده مي شود. 
ــراي زراندود كردن لعابهاي  ــي هاي زراندود عموماً ب در اين كاش
عسلي رنگ از لايه چيني استفاده نمي كردند، بلكه تكنيك باز پخت 
را به كار مي بردند.  ولي در ديگر موارد و لعابهاي ديگر عموماً از لايه 

چيني (عموماً گل سرخ) استفاده مي كردند. 
از ديگر نتايج قابل ذكر بايد به اين نكته اشاره كرد كه با توجه به 
تعدد انواع لعابهايي كه لايه ى طلايي روي آنها قرار گرفته، هيچ قطعيتي 
وجود ندارد كه لايه ى طلا فقط روي لعاب عسلي قرار گرفته باشد و يا 

هر لعاب عسلي رنگ بايد در زمان ساخت زراندود شده باشد. 
سـپا  سگزارى 

در پايان شايسته است از تأخير چندين ساله ى انتشار اين مقاله عذر 
خواهى شــده و از يارى بى دريغ اسـاتيد ارجمند جناب آقاى مهندس 
ــت گرامى جناب آقاى پرويز هلاكويى، كه در  عابد اصفهانى و دوس
زمان انجام اين پژوهـش از هيچ يارى اى دريغ نورزيدند، صميمـانه 

قدردانى شـود. 
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